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       مقدمة عبمة :

عالٌة ٌستخدم للصق أداء ذو جودة "Copolymer powder of vinyl acetate and ethylene" لاصق إسمنتً)بودرة( 

  وأٌضا ٌستخدم للصق ألواح البولٌسترٌنوالرخام,البلاط الثقٌل مثل الحجر الطبٌعً 

 .EN12004/C2,EN 12004/C2T, EN 12004/C2E, EN 12004/C2TEوهذا المنتج ٌجتاز المواصفة الأوروبٌة 

  مميزات خبصة :

 .2ن/مم 1زٌد قٌاسها عن ٌقوة التصاق عالٌة   .1

 .ٌتحمل قوة ضغط عالٌة لذلك ٌستخدم للصق البلاط الثقٌل .2

          ( درجة مئوٌة,66_ + 5-التصاق مقاومة للعوامل الجوٌة من الإنجماد إلى درجة الحرارة العالٌة والرطوبة )فاعلٌة  .3

                                                اٌضا ٌقاوم عوامل التقلص و التمدد نتٌجة تقلب درجة الحرارة و الرطوبة .                                                         

 .ممٌزة تساعد على مضاعفة قوة الالتصاقفترة جفاف  .4

 .تمتاز طبقة اللاصق بالتماسك عند التطبٌق ,بدون انزلاقات .5

 مرونة عالٌة مقاومه للصدمات عند و بعد التطبٌق. .6

 

 -مواصفبت الاستعمبل: 

  تحضير السطوح : 

 جسام العالقة والقابلة للخلع. تنظٌف السطوح من الأ -

 سطح القدٌمة. , وخاصة الأ الاستعمالٌجب ترطٌب السطوح والبلاط بالماء قبل  -

 الخلظ :

 نظٌف نسبٌاً . فً وعاء نظٌف  وضع ماء  .1

 لتر ماء . 1كغم بودرة الى  4نسبة بإضافة اللاصق إلى الماء  .2

 .خلطاً جٌداً  ثانٌة 36قم بتحرٌك الخلٌط جٌداً مدة  .3

 . التأكد من عدم وجود مواد عالقة أو غٌر مخلوطة .4

 .متواصلة الخلط بخلاط كهربائً )درل( خلطاً جٌداً لمدة دقٌقة .5

 بعد الخلط و قبل الاستخدام, وذلك حتى ٌتفاعل مكونات الخلٌط تفاعلاً كٌمٌائٌاً كاملاً. دقائق 5مدة  الانتظار .6

 :الاستعمبلخطوات 

 . عادي أو مسنن مالج مباستخداضع طبقة من الخلٌط على السطح ٌتم و .1

  "وذلك لتفرٌغ الهواء من تحت البلاطة عند تركٌبها"فً توزٌع الخلٌط على السطح. م مالج مسننااستخد .2

 ٌتم استخدام مصلبات بلاستٌكٌة لتحدٌد الحلول و أبعادها بٌن البلاط. .3

 ضغط للداخل.لثم ا اللاصق, و من طبقة ضع البلاط علىٌتم و .4

 : ملاحظة

 . ملم5و أن لا تزٌد عن  ملم 2 عن سماكة الطبقة تقل لا ٌنصح بأن -

 م. ° 5لا تقم بالتركٌب عند تدنً درجة الحرارة دون  -

 ٌجب استخدام الخلٌط كاملاً بنفس الٌوم. -



 

 

  التعبئة والتخزين :

 ورقًكغم فً كٌس  25 -
تخزن بعٌداً عن الحرارة , من تارٌخ الإنتاج المبٌن على العبوة. شهر 12ٌجب أن تحفظ فً ظروف جافة لمدة لا تزٌد عن  -

 العالٌة و البرودة الشدٌدة.

 

  المواصفبت الفنية :

 

  ابيض اللون 

 بودرة الحالة الفيزيائية

 .Copolymer powder of vinyl acetate and ethylene الرابط 

 و موالئ جيدة التدرج.إسمنت  المالئ 

 7.1 الكثافة 

 .لتر ماء 7 –كغم بودرة  4 نسبة الماء

 .ملم 2بسماكة  ²كغم / م  3 نسبة الإستهلاك 

 ملاحظة:)تتغير نسبة الإستهلاك حسب حالة السطح وسماكة الطبقة(.

 .)حسب نسبة الاستهلاك و حالة السطح( ملم 5 -2  سماكة الطبقة

 غير سام وغير قابل للاشتعال. السلامة 

 .( QTG201,QTG102حسب التخصص والاستعمال ) القدسروبة بلاط  الترويب 
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      المواصفة

الحد الأعلى 
 والأدنى

 للمواصفة

قوة اللصق حسب 
 الحالة القياسية

 2يوتن/ملمن7≤

قوة اللصق حسب 
  غمر المياه

 2يوتن/ملمن7≤

قوة اللصق حسب 
درجات الحرارة 

 العالية
 2نيوتن/ملم7≤

قوة اللصق بالإعتماد 
 على زمن الجفاف

 2نيوتن/مم5.5≤

التغطية بالنسبة 
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